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Resumen

Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, distantes entre sí 20km, presentan topografías irregulares y con suelos
que pueden variar desde formaciones de arcilitas hasta formaciones de areniscas, ambas principalmente de origen marino.
La irregularidad en la topografía obliga muchas veces a que, durante la etapa de diseño arquitectónico, se incorporen solados
que requieren de la colocación de materiales de relleno seleccionados y/o tratados previamente para hacerlos aptos. El empleo
de materiales granulares es la solución óptima. Pero la mala compactación del mismo puede acarrear problemas
constructivos. El empleo de suelos expansivos sin tratar en lugar de materiales seleccionados puede acarrear patologías tan
extremas como en el caso de rellenos granulares mal compactados.
En este artículo son desarrollados y analizados dos casos,destacándose que el uso de dichos materiales en condiciones
controladas no hubiese dado como resultado construcciones con problemas  estructurales.
Palabras clave: arcillas expansivas, material de relleno, compactación, patología.

Abstract

Comodoro Rivadavia City and Rada Tilly City have a distance of 20km between them. They present irregular topographies
and sometimes architectonical designs include constructionswith floors and slabs with refilled materials under them. Soils in
these cities can be since clay stones to sand stones both with marine origin.

Refilled materials can be granular materials or local soils but
both need to be inspected during their use. Good granular soil
can be used but if the control during the construction is bad,it
could bring several problems with it. The use of expansive soils
as refilling without an appropriate treatment is as dangerous as
the use of a bad compacted selected granular refilling.
Then the use of refilling is a critical point in the beginning of
the construction and the incorrect employment of them would
end in falls in the building. 
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CASOI: Relleno compuesto por material granular

INTRODUCCION A LAS PATOLOGÍAS 
PRESENTADAS

El caso en estudio involucra  una construcción en tres
plantas. Dos de las plantas se encontraban francamente cons-
truidas sobre terreno natural, el cual poseía un fuerte desnivel
entre lasuperficie ocupada por la planta baja y el primer piso
(ambos apoyados sobre terreno natural). En cuanto a los sola-
dos del primer piso alrededor del 50% cubierto con porcella-
nato en unidades de 1m x 1m apoyados sobre un contrapiso
con una malla de 4,2mm de diámetro de barra, no vinculada a
la estructura perimetral. Debajo de este contrapiso, dada la fuer-
te pendiente del terreno natural, se optó desde el inicio, de acuer-
do con las recomendaciones geotécnicas, por colocar un relleno
compuesto por material granular proveniente de cantera.

Las patologías presentadas se muestran en las siguientes
figuras.

En la Figura 1 puede observarse la rotura presentada en
un muro desprovisto de elementos estructurales como conse-
cuencia del asiento del contrapiso sobre el que descargaba. Di-
cho muro únicamente constituía un elemento de separación de
ambientes. No contribuía de ninguna manera a distribuir las
cargas sino que por el contrario constituía una descarga adi-
cional sobre el contrapiso.

En la Figura 2es posible observar la topografía con fuer-
te pendiente de los alrededores y más precisamente en el con-
trafrente de la vivienda.

En la Figura 3, obsérvese la deformación de las veredas
perimetrales construidas sobre material de relleno en las que se
ve acentuada la pendiente natural dada a las mismas.

La rotura del muro desprovisto de elementos estructura-
les puede observarse en la Figura 4 desde otro ángulo, en tanto

que la apertura de las juntas entre las paredes externas y las ve-
redas,cuya pendiente se acentuó, son evidentes en la Figura 5.

El deterioro de la construcción no ocurrió en forma sos-
tenida en el tiempo sino que en un corto lapso se desarrollaron
las grietas, desniveles y desplazamientos. Inclusive en un sector
donde el contrapiso no cedió, una conexión entre un afluente
cloacal y una cámara de inspección sufrió un desplazamiento
de 20 centímetros como consecuencia del asiento del material
de relleno. De dicha falla no se cuenta con soporte fotográfico
puesto que el propietario procedió al arreglo de la misma en
forma inmediata por cuestiones de sanidad.

Muchas fueron las hipótesis desarrolladas por profesio-
nales que tomaron contacto previo con la construcción, algu-
nas de las cuales solamente mencionaremos sin desarrollar en
detalle:

1. Pérdida de estanqueidad en una piscina colindante a 
la vivienda y que pertenecía a la misma.

2. Fallas en el sistema de fundación;
3. Fallas estructurales.

Cada una de las hipótesis previas fue analizada y descar-
tada previamente al estudio que condujo al presente artículo.

ENSAYOS REALIZADOS

Del estudio de la patología, con el fin de obtener mayor
información, se optó por la realización de roturas parciales en
el contrapiso para muestrear el material de relleno. Del mismo,
como ya mencionase con anticipación, no se tenían referencias
ni existía evidencia de ensayos previos realizados. Se recorrió el
área para detectar patologías similares o patologías comunes exis-
tentes. Se estudió el comportamiento de las estructuras de la vi-
vienda en general buscando otras fallas y se documentaron todas
aquellas relacionadas o no con la patología principal. Acotado
el problema se programaron los primeros ensayos a realizar, pero
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In this article, two historical cases are developed. One with refilling made with granular material and the other with an
expansive clay. Both cases developed pathologies as a consequence of the refilling.And both ended in trials.
Key words: expansive clays, refilling, compacting, pathology.

Figura 1. Roturas en muro.  Figura 2. Topografía del contrafrente.

Copia personal de los autores



aún así la secuencia a seguir quedó supeditada a las condiciones
en que se encontrara el relleno una vez descubierto.

Al materializar un pequeño hueco que dejaba al descu-
bierto unvolumen de relleno se constató que el mismo no se
encontraba en contacto directo con el contrapiso. Por el con-
trario existía un volumen vacío cuyo espesor era variable entre
8cm y 10cm. Se procedió al muestreo y clasificación (Figura 6).

La hipótesis principal era, en consecuencia, que el mate-
rial de relleno no cumplía con las condiciones de calidad. Par-
tiendo de esa hipótesis,la solución sería retirarlo en su totalidad,
humedecerlo y compactarlo en la medida que se lo coloca nue-
vamente. Por esta razón se procedió a levantar todo el contra-
piso. Al romper el mismose verificó que la armadura no
correspondía a la de una platea rígida y que adicionalmente no
había vinculada a las estructuras perimetrales existentes. Si se
lo hubiese diseñado como platea rígida o con vínculos a las es-
tructuras perimetrales el comportamiento hubiese sido com-
pletamente diferente y el tipo de fallas también. Durante todo
el proceso, se documentó el procedimiento. 

Una vez descubierto el relleno se procedió al muestreo
del mismo para su clasificación en laboratorio y determinación
in situ de la densidad por medio de la utilización del ensayo del
cono de arena.

Las primeras tres determinaciones del cono arrojaron
como resultado que el material superficial clasificado como gra-
nular SM(Arena limosa con gravas) poseía una relación de en-
tre el 67% y el 85% con respecto a la compactación determinada
por medio del ensayo Proctor. Dicha variación tenía sustento
en el hecho de que en los primeros treinta centímetros se rea-
lizaron cinco grupos de muestreos y ensayos. La humedad se
encontraba muy por debajo de la humedad óptima obtenida
del posterior ensayo Proctor realizado en laboratorio para el
mismo material.

105

Sobre el empleo de suelos como relleno...

Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente • Nº 35 • 103 - 114 • 2015

Figura 3. Vereda perimetral. Figura 4. Desplazamiento en muro no estructural.

Figura 5. Desplazamiento y rotación en junta en 
vereda perimetral.

Copia personal de los autores



Respecto a la granulometríadel material de relleno era
adecuada para su uso, a pesar del faltante en algunos tamices,
como puede observarse en la curva presentada en la Figura 7.
Muchas veces suele utilizarse como referencia las parábolas de
Fuller y Thompson para determinar si una granulometría es
adecuada, pero debe destacarse que dichas parábolas fueron di-
señadas y propuestas para verificar la aptitud de agregados para
ser utilizados en la dosificación de hormigón.

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO

El material muestreado y clasificado en el espesor supe-
rior de 30cm correspondía a una arena limosa con fracción fina
no plástica SM-ML. A mayor profundidad (3,5m) el material
muestreado correspondía a una grava mal graduada con limos
GP-GM. En ambos casos la fracción fina no presentaba plasti-
cidad.
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Figura 6. Granulometría de los primeros 30cm del relleno.

Figura 7. Granulometría a 3,5m de profundidad de relleno
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Si se analizan las propiedades de ambos materiales pue-
de observarse que, a pesar de algún comentario que se pudie-
serealizar sobre la curvatura de la curva granulométrica, el material
encontrado era útil para el fin concebido. Pero la falta de com-
pactación, fundamental para el correcto comportamiento de
un material de relleno, hizo del mismo uno no apto para so-
portar las cargas transmitidas por el contrapiso y el solado. 

Ya sea por la escasa densidad del relleno o por su inapro-
piado contenido de humedad el mismo no se encontraba com-
pactado en condiciones óptimas. Fueron determinadas densidades
in situ hasta la cota 3,20m, en la cual recién se alcanzó el 95%,
recomendado como mínimo, de la densidad seca máxima. En
el espesor de suelo constituido desde la superficie hasta los 3,20m
todos los ensayos de densidad in situ arrojaron valores por de-
bajo de los de diseño tomando como parámetro de compara-
ción el material denominado como “1”. Para la cota 3,20 se
utilizó el material “2” como parámetro puesto que a esa pro-
fundidad se observó un cambio en las condiciones del material
encontrado y se procedió a clasificarlo según Figura 7. En la Ta-
bla 1 se encuentran las relaciones de densidad seca máxima y la
real y las humedades correspondientes.

Muestra 1: Material de relleno. Prof. 0,30m 
(M. 227/14).
De acuerdo al tipo de suelo, y a la energía de compacta-
ción que iba a ser utilizada para compactar en obra, el
ensayo utilizado fue:Proctor Nº V.
Densidad Máxima Seca: 2.040 kg/m3

Humedad Óptima: 10,5 %

Muestra 13: Material de relleno. Prof. 3,20m 
(M. 252/14).
De acuerdo al tipo de suelo, y a la energía de compacta-
ción que iba a ser utilizada para compactar en obra, el
ensayo utilizado fue: Proctor Nº V (10).Nº de capas: 5
Densidad Máxima Seca: 2.116 kg/m3

Humedad Óptima: 8,0 %
El siguiente corresponde a un croquis donde se muestra

la disposición de los pozos en la sección de la planta en estudio
(Figura 8)
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Figura 8. Croquis de ubicación de los ensayos in situ y muestreo para Proctor.

Tabla 1. Comparación entre densidades y humedades in situ vs densidad y humedad surgidas de Ensayo Proctor.

Densidad N°/[m] Fecha Humedad [%] Humedad Óptima [%] Densidad [kN/m3] Densidad  Proctor Compactación [%]
Corregida [kN/m3]

1/0.30m 01/07/14 3.6 10.5 15.004 20.355 74 (1)
2/0.30m 01/07/14 4 --- 13.328 19.992 67 (1)
3/0.30m 01/07/14 1.7 --- 15.19 19.992 76 (1)
4/0.30m 01/07/14 1.4 --- 15.327 20.531 75 (1)
5/0.30m 01/07/14 1.6 --- 17.611 20.629 85 (1)
6/0.60m 16/07/14 11.2 --- 14.671 20.070 73 (1)
7/0.90m 16/07/14 10.6 --- 13.142 20.110 65 (1)
8/0.90m 16/07/14 10.1 --- 13.308 19.992 67 (1)
9/1.60m 25/07/14 11.7 --- 13.103 19.992 66 (1)

10/1.60m 25/07/14 10.5 --- 13.769 20.119 68 (1)
11/0.95m 25/07/14 7.5 --- 13.504 20.315 66 (1)

12 25/07/14 7.3 8 20.217 21.197 95 (2)
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FALLAS ESTRUCTURALES RELACIONADAS

Entre las fallas estructurales que se presentaron se en-
cuentran: 

1. Deformación del contrapiso;
2. Rotura de elementos del solado (algunos elementos 

de porcellanato);
3. Asentamiento de muro que descargaba sobre el 

contrapiso deformado;
4. Desarrollo de fallas y apertura de las mismas, en 

algunos de los muros perimetrales y en la zona de 
contacto directo con el contrapiso.

5. Deformación de veredas perimetrales construidas 
sobre relleno.

6. Desplazamiento y pérdida de continuidad en la 
unión entre una tubería perteneciente al desagüe

cloacal y una cámara de inspección.
Algunas de las mismas han sido señaladas en la Figura 9.
Durante la etapa previa a la extracción del material de re-

lleno para su posterior colocación con el compactado de diseño
una de las principales dudas que surgió fue la razón del asenta-
miento de todo el conjunto ocurrido  mucho tiempo después
de terminada la construcción.

Durante la etapa de investigación y recopilación de in-
formación no pudo determinarse si los asientos fueron de tipo
progresivo o instantáneo. Dado que el material de relleno es de
tipo granular, los asientos fueron de tipo instantáneo, en una o
varios escalones y como consecuencia de una o varias cargas de
tipo dinámico. 

El origen de dichas cargas pudo deberse al tránsito de
vehículos de gran porte en las inmediaciones de la vivienda
(puesto que se trata de un barrio en franco proceso de expan-
sión), a la vibración transmitida al terreno en la etapa cons-
tructiva de construcciones vecinas, a la compactación del material
utilizado para la construcción de pavimentos en la zona, etc.
Ninguna de las hipótesis es verificable, debido a que la vivien-
da se encontraba en una urbanización en pleno desarrollo, ha-
biendo cambiado casi completamente dicha condición al día
de la fecha. 

En la correcta interpretación de las pruebas utilizando
como fundamento el conocimiento y la experiencia se apoya el
verdadero arte del análisis de las patologías.

CASO II: Relleno compuesto por material no seleccionado

INTRODUCCION A LAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS

En esta construcción, cuya patología presentó sus pri-
meros indicios ocho años atrás y que además tomó un mayor
tiempo para su desarrollo, el origen de las mismas provocó daños
generalizados en toda la construcción. A diferencia de la pato-
logía anterior los daños fueron también estructurales pero el
material de relleno es sobre quien se centra la atención.

Se trata de una vivienda en dos plantas, construida en un
terreno con topografía irregular, construcción fundada sobre
pilotes cortos colados in situ,con descargas a nivel de cimenta-
ción muy diferentes en módulo, como consecuencia de tener
un diseño arquitectónico irregular.

Realizado el estudio geotécnico se determinó la presen-
cia de arcillas potencialmente activas, a las que en la etapa pre-
via no se caracterizó en cuanto a su potencial. Estudios de
investigación posteriores realizados en un terreno descubierto
lindero, llevaron a la cualificación y cuantificación de la arcilla. 

Dada la reacción que se conoce pueden presentar las men-
cionadas arcillas, el geotecnista incluyó en el informe una serie
de recomendaciones constructivastodas ellas coherentes y con-
secuentes con el Código de Edificación Municipal. 

Una de las recomendaciones incluía la materialización de
un volumen vacío debajo de los contrapisos y vigas de cimen-
tación presentes en planta baja, que podía bien encontrarse vin-
culado a las estructuras vecinas o trabajar en forma independiente,
tratándose entonces no de un contrapiso sino de una losa. Para
ello dicha losa debía encontrarse diseñada, calculada y armada
para soportar cualquiera de los estados de cargas mencionados.

Los daños en la construcción y las causas de los mismos
son algunos de los siguientes, pero destacamos que en el pre-
sente artículo solamente haremos énfasis en el tratamiento del
material de relleno.

Muchos de los muros perpendiculares a uno de los ejes
medianeros presentaban fisuras como las que pueden observarse
en la Figura 9 y Figura 10.
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Figura 9 Figura 10
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En el transcurso de un año ocurrieron roturas en pisos y
deformaciones generalizadas en marcos de puertas en ambas
plantas. Los pisos en la planta baja sufrieron deformaciones tipo
“abombamiento”, coincidentes con lo que se intuía era la ex-
pansión del material de relleno. 

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Como consecuencia de las patologías desarrolladas se de-
cidió levantar parte de los contrapisos para determinar las ca-
racterísticas del material de relleno. Cabe destacar que en el
estudio de suelos original se recomendaba la colocación de pie-
dra bola debajo de los contrapisos y en reemplazo del terreno
original, en un espesor no menor a 40cm. También se reco-
mendaba la materialización de un volumen vacío debajo de las
vigas de fundación.

Las mesadas que se encontraban empotradas a muros que
presentaron deformación perdieron la horizontalidad e inclu-
so se rompieron, Figura 11 y Figura 12.

Una vez realizadas las calicatas lo que pudo observarse es
que el relleno no coincidía con las recomendaciones dadas por
el geotecnista. Tanto en la Figura 11 como en la Figura 12 pue-
de observarse el material de relleno (obsérvese el corte limpio

típico de arcillas con humedad cercana al límite plástico) así
como los elementos estructurales colocados debajo de las vigas
portamuros con el fin de materializar el volumen vacío. Los blo-
ques en “U”  además de estar colocados en la dirección inco-
rrecta no cumplían con la función para la que fueron colocados:
materializar un volumen vacío debajo de las vigas de fundación.
Puede observarse en las fotografías que las oquedades se en-
cuentran llenas de material.

Sobre el material de relleno se realizaron ensayos de cla-
sificación e identificación del material. Además, a posteriori y
como parte de un proyecto de investigación, se realizó una ca-
licata de 3,5m de profundidad en un terreno lindante. Para las
muestras tomadas en dicha calicata se realizaron ensayos enfo-
cados a identificar el tipo de arcilla sobre la que se encuentra
cimentada la construcción. Entre otros: límites de Atterberg,
humedad natural, pasante # 200, granulometría, ensayo de azul
de metileno, ensayos de presión de hinchamiento; ensayo de
presión de succión; porcentaje de hinchamiento (se utilizó un
ensayo diseñado especialmente para este proyecto pero que cum-
ple con una relación entre las dimensiones de las probetas ne-
cesaria para minimizar el efecto de las condiciones de frontera);
ensayos de presión de succión, etc.
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Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14
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De la identificación del material de relleno surgieron los
resultados presentados en las Tablas 2 a 9. El material de relle-
no se trataba de un material granular con fracción fina de ca-
racterísticas arcillosas. La fracción fina posee un alto porcentaje
de índice plástico. En la Figura 15 los números corresponden
a la ubicación de las calicatas en la planta baja. Las letras F co-
rresponden a zonas afectadas. Así por ejemplo en F21 se en-
cuentra apoyada la mesada de la Figura 13. En F12 y F16 está
situada la viga cuya falla se presenta en la Figura 26. En F18
está situado un contrapiso deformado con afloramiento de sa-
les. En F25 y F26 se encuentran sendas puertas cuyos marcos
se deformaron presentando fisuras por la inexistencia de din-
teles. En F10 se encuentra apoyada la mesada de la Figura 12.

En cada calicata se realizaron ensayos de clasificación del
material. También se tomaron muestras del material encontra-
do dentro de los elementos en U. El objetivo fue identificar su
potencial de expansión.

Cuando en la Figura 16 y Tabla 8 nos referimos a “viga
fisurada” la misma corresponde a una viga que, contrariamen-
te a lo esperado, falló por flexión, pero con una deformación
provocada por tracción en la zona superior. Dicha viga fue cal-
culada con cargas actuando desde arriba hacia abajo (acción de 
la gravedad) en tanto que los suelos en proceso de expansión

aplican su carga en todas aquellas direcciones en las que en-
cuentren menos restricción. En este caso, las arcillas encontra-
ron menor resistencia en sentido vertical con dirección franca
hacia arriba (F12 y F16 en Figura 15)

La falla en dicha viga coincide con una zona de relleno
de material cercano a la calicata 2. En dicha zona ocurrió la ro-
tura, en las primeras facies de desarrollo de la patología, en una
tubería de agua potable. Allí se produjo la inundación de una
excavación realizada por el constructor con el fin de detectar el
origen de las patologías. Dicha excavación fue abandonada por
el constructor con que en cierta forma se produjo una suerte
de ciclo de secado y humedecimiento, los cuales propician la
activación y posterior reacción aún más severa de las arcillas. La
no materialización de una ménsula prevista en el diseño y en
línea con dicha viga, todo bajo la acción de un suelo expansi-
vo, fueron el detonante de las fallas.

Analizando los resultados de los ensayos realizados a las
muestras de las calicatas puede concluirse lo siguiente. Todas
las muestras poseen una fracción fina en cantidades significati-
vas. Todas las muestras analizadas en laboratorio arrojaron como
resultado fracciones arcillosas, superficies específicas, límites de
Atterberg, presiones de hinchamiento, porcentajes de expan-
sión libre tales que permitieron identificar a las arcillas como
de potencial de expansión muy alto.

En general el material de relleno se encontraba muy le-
jos de ser el material de relleno recomendado y se trataba de
una mezcla de suelo natural con material granular de origen
desconocido no seleccionado (en varias de las calicatas se de-
tectaron desechos de origen humano). La humedad en la cali-
cata 2, que es la que poseía suelos de características más activas,
se encontraba cercana al límite plástico, a diferencia de las otras
calicatas. Pero a diferencia de las demás calicatas la número 2
es la que poseía relleno de características más parecidas al te-
rreno natural. Debe destacarse que la acción de humedecimiento
y secado a la que fue sometido el material en dicha zona afec-
ta de forma negativa a los suelos expansivos mismos que si
además se encuentran amasados reaccionan más rápidamente.
Todo ello los torna más inestables en presencia de agua.

Además, contradiciendo las recomendaciones del estudio
geotécnico original, el volumen vacío debajo de las vigas de ci-
mentación (materializado por los bloques en U) se encontraba
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Figura 15
Figura 16. Viga que falló por flexión inversa para la que fue
diseñada.
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2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

0,00-0,20 GP 100 91 78 68 49 38 32 25 2 - 2,4 - - -
0,20-0,87 SC 100 97 94 91 80 71 64 56 32 - 14,5 27,1 17,4 9,7
0,87-1,00 GC-GM 100 96 89 85 68 57 51 45 16 - 7,4 21,9 15,6 6,3

ObservacionesGRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ)
Prof [[m] SUCS

Tabla 2. Muestra obtenida de la Calicata 1.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

0,00-1,17 SC-SM 100 97 97 95 89 80 75 66 19 - 7,5 19,3 14,8 4,5
1,17-1,5 CH 100 100 100 100 100 100 100 100 99 - 36,5 103,6 41,8 61,8

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Obseervacciones

Tabla 3. Muestra obtenida de la Calicata 2.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

0,00-0,20 GP 100 91 78 68 49 38 32 25 2 - 4,1 - - -
0,20-1,02 SC 100 97 95 92 81 72 66 57 26 - 11,6 24,7 16,2 8,5
1,02-1,50 SC-SM 100 100 96 92 82 71 67 60 15 - 9,8 22,6 16,8 5,8

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Obseervacciones

Tabla 4. Muestra obtenida de la Calicata 3.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

0,75 GP-SC 100 95 87 80 62 46 42 42 35 11 6,5 25,2 19 6,2

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Obseervacciones

Tabla 5. Muestra obtenida de la Calicata 4.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

0,68 CL 100 100 100 98 92 85 84 81 57 - 11,6 38,8 21,3 17,5

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Obseervacciones

Tabla 6. Muestra obtenida de la Calicata 5.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

0,75 SC 100 96 93 89 78 67 65 59 22 - 8,3 26,1 16,9 9,2

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Obseervacciones

Tabla 7. Muestra obtenida de la Calicata 6.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

(*) MH 100 100 100 100 100 95 86 78 69 - 39,4 66,3 40 26,3
(*): MATERIAL EXTRAÍDO DEL INTERIOR DE LOS BLOQUES "U" BAJO VIGA VOLADIZO

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Obseervacciones

Tabla 8. Muestra obtenida debajo de viga fisurada en el interior de bloques “U”.

2" 1 11/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #10 #40 #200 n LL LP IP

(*) SC 100 100 100 100 94 89 85 78 48 - 23,9 30,8 22,6 8,2
(*): MATERIAL EXTRAÍDO DEL INTERIOR DE LOS BLOQUES "U" BAJO VIGA FISURADA

Prof [[m] SUCS GRANULOMETRIA ((% PPASA TTAMIZ) Observaciones

Tabla 9. Muestra obtenida debajo de viga en voladizo en el interior de bloques “U”.
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totalmente lleno. El relleno consistía de un material compues-
to principalmente de material fino con alto potencial de ex-
pansión y con humedad cercana al límite plástico. Como los
bloques en U habían sido utilizados como encofrado de fondo
de viga, los mismos trabajaron en forma monolítica con las vi-
gas de fundación haciendo imposible el análisis de tensiones
que produjeron la falla del conjunto. 

Puede observarse que el material de relleno no es bajo
ningún punto de vista un material apto para su utilización. 

En el caso en estudio, el agua necesaria para activar la ar-
cilla fue provista por varias fuentes. El diseño arquitectónico no
cumplió con la premisa bajo la cual toda fundación en contac-
to con arcillas expansivas debe cumplir: alejar el agua de las mis-
mas. Terrenos absorbentes y desagües pluviales se encontraban
desagotando en la zona de influencia de las cimentaciones. 

Como mencionamos anteriormente, posterior al estudio
de la patología de la vivienda, se extrajeron muestras de una ca-
licata practicada en un terreno lindero a la construcción en cues-
tión (Figura 17). Algunos de los resultados son los que a
continuación se describen.

El material fue identificado como una arena limosa o are-
na arcillosa con contenido de carbonatos, fuertemente fisura-
da, preconsolidada, misma que al ser extraída en bloques o
damas, como consecuencia de la pérdida de confinamiento,pre-
sentaba rápidamente fisuramiento y pérdidade humedad (Fi-
gura 18). La toma de muestras inalteradas en volúmenes necesarios
para la realización de ensayos en laboratorio (tales como el de
consolidación o triaxial) fue una labor imposible. Mientras  se
trataba de realizar baños de parafina, con el fin de preservar la
humedad de las muestras, las mismas se fisuraban. 

Es así que la mayor parte de los ensayos relacionados con
la expansividad de las arcillas presentes en el suelo fueron rea-
lizados sobre muestras remoldeadas.

Las principales características determinadas para el suelo
natural arrojaron los siguientes resultados.

De los resultados presentados,surge que el suelo puede
ser clasificado como una arcilla principalmente montmorri-
llonítica con muy alto potencial de expansión. De los ensayos
de expansión realizados se obtuvieron valores de hasta un 60%

sobre muestras remoldeadas y porcentajes menores en muestras
inalteradas. Se reprodujeron muestras a distintas densidades,
con capas de arena fina intercaladas en el espesor de la mues-
tra, con papel de filtro intercalado, y el resultado fue igualmente
reactivo en todos los casos. Adicionalmente se realizaron ensa-
yos en máquina de corte, de presión de expansión en ciclo de
consolidación y expansión controlada, presión de hinchamiento
en ensayo Lambe e hinchamiento libre en anillos sumergidos
drenando por ambas caras.

Todos los ensayos permitieron concluir que la falla fue
debida, en algunos sectores, a la colocación de un material po-
tencialmente activo, dentro de una mezcla cuya función era
principalmente relleno.

La presencia de agua activó la arcilla remoldeada, pro-
duciéndose en consecuencia presiones de hinchamiento y va-
riaciones de volumen para los cuales la estructura no estaba
diseñada. En cuanto a los valores desarrollados de presiones de
hinchamiento no se obtuvieron resultados concluyentes, pues-
to que se trabajó con diferentes densidades para un abanico de
densidades. Pero si es claro que las muestras que peor reaccio-
naron fueron las que poseían densidades más cercanas a la den-
sidad natural y aquellas con humedades menores.
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Figura 17. Calicata en terreno colindante. Figura 18. Fisuras y pérdida de humedad.

Tabla 10. Propiedades de la arcilla.

Propiedades de las arcillas Valor Unidad

Límite líquido 1.05 [%]

Límite plástico 0.40 [%]

Límite de Contracción 0.22 [%]

Índice de liquidez -0.092 [ ]

Fracción pasante #200 0.54 [%]

Actividad de la arcilla 1.35 [ ]

Superficie específica de la fracción arcillosa 228.15 m2/gr

Gravedad específica 2.70 [ ]

Peso específico húmedo relativo 1.86 [ ]
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CONCLUSIONES PARA AMBOS CASOS

De la observación detallada de los dos casos anteriores
podemos concluir lo siguiente:

1. Basándonos en la experiencia de los autores, entre las
patologías más comunes que se encuentran en la zona,
las generadas por arcillas expansivas son las más comu-
nes. A su vez son las más costosas en cuanto al aborda-
je en su remediación. Son menos frecuentes las patologías
que involucran materiales granulares, por lo menos en
obras civiles de pequeña envergadura. Estudios realiza-
dos a posteriori sobre arcillas locales condujeron a por-
centajes de expansión libre mayores al 67% con presiones
de hinchamiento mayores a 294 KPa encontrándonos
actualmente en franco proceso de estudio y caracteri-
zación de las mismas.

2. El desconocimiento del tratamiento que cada uno de
los materiales de relleno presentados necesita para su
estabilización condujo al desarrollode ambas patologías. 

3. Materiales de relleno sin inspección durante la etapa
constructiva o que no cumplieron con las especifica-
ciones de diseño resultaron en patologías tan o más im-
portantes a las que surgirían de un deficiente diseño
estructural. 

4. En ambos casos los elementos estructurales en con-
tacto con los materiales de relleno podrían bien haber
sido diseñados para trabajar en forma independiente
del resto de la estructura o por el contrario para traba-
jar en forma conjunta. Ambas consideraciones requie-
ren criterios de diseño estructural completamente
diferentes no tenidos en cuenta en la etapa de cálculo
estructural.

5. Por ello es que tanto el diseño estructural, la inter-
pretación del estudio geotécnico, el buen manejo del
Código de Edificación Municipal e inspección en obra,
constituyen en conjunto las bases de un correcto pro-
yecto y ejecución en obra con el fin de lograr un obje-
tivo común: una larga vida útil de la construcción
transcurrida en condiciones óptimas.

6. Por último, la revisión del Código de Edificación Mu-
nicipal debería considerarse una rutina. De este modo
toda experiencia profesional que se desarrolle en la zona
de aplicación del mismosería utilizada para mejorar la
calidad de las construcciones y enneutralizar los daños
en las mismas. El Código de Edificación Municipal re-
sulta obsoleto cuando no se incorporan avances tec-
nológicos o nuevas experiencias en el área de aplicación
de los mismos.
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